Ursachen fiir Einsturz

3.3.4 Baustoff Beton

Beton ist ein nicht brennbarer Baustoff, der verhiltnismafSig widerstandsfa-
hig gegentiber Brandeinwirkungen ist. Aufgrund seiner geringen Wairmeleit-
fiahigkeit und seiner grofsen Wirmekapazitit erfolgt im Brandfall zunachst
nur eine Durchwirmung in den dufSeren Betonschichten, die sich nur sehr
langsam zum Querschnittsinneren hin fortsetzt.

Bei Temperaturen iiber 500 °C konnen an der Oberfliche eines Betonbauteils
aber Abplatzungen durch die unterschiedliche Ausdehnung der verschiedenen
Zuschldge sowie durch chemische Prozesse im Betongefiige entstehen. Durch
die jeweiligen Abplatzungen wird der Querschnitt eines Betonbauteils mehr
oder weniger vermindert und sein Tragverhalten geschwicht.

Abbildung 9: Abplatzungen an einer Stahlbetonstitze
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